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Pernice di Gomma Lacca,

GOmma Lacca in tavolette ben nitida , e 
trafparente quanto vuoi . Peftafi gretta

mente , e così pefta s’ infonde in lifciva dolce 
per tre ore ; dopo le quali fi fa nuova infufio- 
ne per altre nove ore in altra lifciva della me- 
defima qualità . Fatte cotefle infufioni , fi lava 
nell’ acqua chiara , e lavata , fi mette all om
bra ad afciugarfi . Si riduce poi in polvere fot- 
tilifiìma , e {filaccia . Ciò fatto , fi fceglie un 
faggiuole di vetro , che fia lungo di collo , e 
per due terzi almeno di più capace de:la mate
ria , e in eifo fi mette la polvere della lacca , 
vuotandovi fopra Spirito di Vino fanatizzato in 
quantità congruente, che fopravar\zi pero quat
tro dita trafverlali la Gomma polverizzata . 
Così difpolie le materie nel faggiuolo , fi faran 
bollire in fieni e a lento fuoco, non̂  mancando dì 
igitarle a quando a quando . Diiciolta che farà 
la Gomma , fi caverà fuori del faggiuolo una 
libbra della materia, e ad etta fi aggiugnera u- 
na dramma di Sandracca ; ciò fatto, fi quafferà 
ben bene la miftura, finché il tutto vedafi per
fettamente incorporato infieme.

Modo di /dogi; s re l'Am bra , o fia Carabi.

SI prendono onde 2 di Carabe ,  0  Ambra bian
ca e lucida, e libbre una di fpiritd di Vino 

del più perfetto che fi trovi ; fi polverizza il 
Carabe fottilmente, e polverizzato, fi pafla per 
feta . Di più onde \ di Sale di Tartaro , op
pure di Sai fido di Nitro. S’ infonde e l ’ uno, e 
l’ altro nello fpirito di vino in un faggiuolo, 
che fia grande, il quale ben chiufo, e latrato,

fi po-


