
parte, e fi confervi. Si ponga poi la Sandracca 
nello Spirito di Vino , e in effe» fi fcuota , fin­
ché vedali del tutto fciolta ; apprefiò a quella s’ 
infonda il Maiìice, e s” agiti ; indi aggiungafi i' 
Olio di.fpigo , e la Gomma copale difciolta a 
Unite così le cofe , fi chiuda bene il faggiuo­
le , e poi in eflò fi quartino , affinchè il tutto lì 
porta incorporare infieme. Per aver poi il tota­
le fcioglimento delle Gomme polverizzate * fi' 
ponga il faggiuolo al fole , fe è d’ eifate , e fe 
è d’ inverno al fuoco -, e particolarmente a quel­
lo d’ arena, ed ivi fi lafci fino all’ intento. Sciol­
te poi eh’ elle fieno, fi accrefca il calore , e lì 
faccia prendere alla materia un leggier bollóre , 
ond’ effit poifa prender corpo . Si cola poi , e fi 
conferva , Avvertafi., che quanto più faranno 
le mani che fi daranno, tanto più verrà la Ver­
nice lucida.

Vernice luflra, e dura delia Cina,

GOmma lacca in lagrima oncie 5 , Ambra.
bianca onde 3 , Gomma_ copale onde 1 , 

Spirito di Vino finiflìmo onde 12 i Lavinfi le 
Gomme, ed «feiutte che fieno all’ ombra, fi pe­
nino fottilmente , e fi ftacdno con ¡(faccio fi­
no. Si prenda poi una bomba di vetro, avendo, 
prima lciolta la Gomma copale, e in erto fi pon­
ga lo fpirito di Vino Colle altre due Gomme , 
affinchè a bagno maria digerire fi portano . Fat­
ta la drgeftioile , iriifeafi la Gomma copale , ed 
unita', fi faccia prender cofpo alla materia con 
un leggier bollore. Ciò fatto fi Coli t e còrifet  ̂
vi in vetro ben chi ufo«
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